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更新检测信息更新检测信息更新检测信息更新检测信息 

 

 

下列样品由客户提供及确认为： 
 

 

委托单位 安思尔(厦门)防护用品有限公司 
 

 

委托单位地址 厦门市海沧区海景东二路 39号 
 

 

客供样品描述 AlphaTec®2000标准型白色有帽防护服-157 
 

 

样品描述. (A)防护服 
 

 

颜色/色号 (A)白色 
 

 

规格型号 WH20-B-99-157-05 
 

 

生产日期/批号 2302A2 
 

 

样品尺码 XL 
 

 

制造商/供应商 安思尔(厦门)防护用品有限公司 
 

 

样品数量 (A)13 
 

 

检验类别/样品来源 委托送样检验 
 

 
 

样品送达日期 2023-03-10 
 

 

检测周期 2023-03-27 - 2023-04-11 
 

 
 

检测依据 详见检测结果页 
 

 

判定依据 GB 24539-2021 防护服装 化学防护服 
 

 

检测结论 
本报告仅提供实测数据和单项判定， 详见检测结果/汇总页，检测结果仅适用于收到的样品

。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
通标标准技术服务（上海）有限公司 

  

批准人签署 
  

          

        

        

          

郭郁 (授权签字人) 
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GB 24539-2021 防护服装防护服装防护服装防护服装 化学防护服化学防护服化学防护服化学防护服 
 

    

 
 

检测项目 
 

A 
 

备注 
 

接缝强力 
 

符合 
 

 
 

固体颗粒物向内泄漏率 (5型) 
 

符合 
 

 
  

有限液密泼溅 (6型) 
 

符合 
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检测结果及评判检测结果及评判检测结果及评判检测结果及评判 

 
    
 

GB 24539-2021 防护服装防护服装防护服装防护服装 化学防护服化学防护服化学防护服化学防护服 
 

    

 

检测项目及测试方法 判定 样品 单位 技术要求 
 

 

测试结果 
 

 

接缝强力 

GB/T 13773.2-2008 

 
备注: 

F.T.S. = 面料在接缝处断裂 

 

符合 
 

A 
 

- 
 

1-型、1-ET

型：不低于 5

级； 

3-ET型、3

型、4型、5

型、6型：不

低于 1级； 

 

接缝强力分

级： 

等级 1>30N 

等级 2>50N 

等级 3>75N 

等级 4>125N 

等级 5>300N 

等级 6>500N 

 

推荐等级 
 

3 

 

N 
 

- 
 

后背接缝强度 
 

78(F.T.S) 
 

N 
 

- 
 

裆部接缝强度 
 

134(F.T.S) 
 

N 
 

- 
 

后裆接缝强度 
 

91(F.T.S) 
 

固体颗粒物向内泄漏率 

GB 24539-2021, 附录 D 

附件 D，通过附录 E 步骤 C穿戴

试验 

 

 

符合 
 

A 
 

% 
 

≤30% 
 

向内泄漏率 
 

6.8 
 

% 
 

≤15% 
 

单件防护服的总向内

泄漏率 

 

5.5 

 

有限液密泼溅 

GB 24539-2021, 附录 C 

方法 3，通过条款 6.2穿戴试验 

 

测试服尺寸：XL 

测试对象：身高：182  cm 

胸围：112  cm 

吸水指示服：涤纶，尼龙 6 

环境温度：23.4℃ 

溶液组成：甲基蓝, 十二烷基醚

硫酸钠, 柠檬酸，水 

表面张力：0.052N/m 

 

 

符合 
 

A 
 

cm² 
 

- 
 

标准沾污面积 
 

2.53 
 

- 
 

- 
 

总穿透位置数目 
 

0 
 

cm² 
 

<3倍的标准沾

污面积 

 

总沾污面积 
 

0 
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样品照片样品照片样品照片样品照片 
 

  

 

  

     

 
此符合性声明仅基于本次实验室活动的实际值，未将本次实验室活动的结果不确定度影响计入。 

 
***报告结束*** 
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